Die Maria-Entschlafens-Kirche in Wolotowo bei

Nowgorod (Russland) — zur Wiederanbringung
kriegszerstorter Wandmalereien.

von Dorthe Jakobs, Hans Michael Hangleiter und Johannes Amann

Die im Il. Weltkrieg stark zerstorte Maria-
Entschlafens-Kirche auf dem Wolotowo-
~_Feld bei Nowgorod (Russland) wird auf
P Initiative der Bundesregierung mit Unter-
stutzung der Wintershall Holding AG durch
| den Verein zur internationalen Verstandi-
gung e. V. seit 2001 restauriert. Circa 1,7
Millionen Wandmalereifragmente konnten
aus dem Schu:hgr ehemals vollstandig
ausgemalten byzantinischen Kreuz-
kuppelkirche geborgen werden. Der
Wiederauf‘bpu der Kirche wurde im August
2003 abgeschlossen. In eingeschranktem
Umfang und soweit sinnvoll zur Erganzung
des noch in situ erhaltenen Malerei-
bestandes sollen zusam 'engefijgte Bild-
szenen ohne Erganzungen wieder in den
\ Bau zuruckgefiuhrt und an den Wanden R
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1 Einleitung

2001 erhielt der Landeskonservator von Berlin, Jorg
Haspel, ein Schreiben des ,Beauftragten der Bun-
desregierung fir Angelegenheiten der Kultur und
Medien®, seinerzeit Staatsminister Julian Nida-RU-
melin, mit der Anfrage betreffs der Unterstitzung
des Wiederaufbaus der Maria-Entschlafens-Kirche
in Wolotowo bei Nowgorod. Haspel wird fir die Be-
reitschaft gedankt, die Bundesregierung bei den Be-
muhungen um Hilfestellung zum Wiederaufbau bzw.
zur Restaurierung im Krieg zerstorter russischer
Kulturdenkmaler durch seine fachliche Beratung zu
unterstutzen und gebeten, Unterlagen zu einem um-
fangreichen Restaurierungsprojekt zu prifen. Da
sich die fragliche Kirche auf dem Wolotower Feld
nach den zur Verfigung stehenden Unterlagen eher
als Bodendenkmal darstellte, Ubergab der Landes-
konservator den Vorgang an den Berliner Landes-
archaologen Wilfrid Menghin. Dieser wiederum er-
suchte den Prasidenten des Landesdenkmalamtes
Baden-Wirttemberg, Dieter Planck, um Amtshilfe,
die dieser mit der Entsendung des damaligen Lei-
ters des Referates Restaurierung, Helmut F. Reich-
wald sowie der Koautorin Dorthe Jakobs fur die Er-
stellung eines Gutachtens und als zukiinftige Bera-
ter gewahrte [1]. Im April 2001 erfolgte eine erste
Besichtigung der kriegszerstorten Kirche. Das ge-
samte Projekt der Restaurierung steht auch weiter-
hin unter der Schirmherrschaft der Bundesregierung
(mit wechselnden Kulturstaatsministern) und wird : E L !
von der Wintershall Holding AG in Kassel gemein- Abb. 1: Aquarell-Dokumentation der Wandmalereien
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sam mit dem Verein zur internationalen Verstandi- um 1930. Erzbischof Moissej, der Stifter der
gung e. V. finanziert. Teil der vertraglichen Verein- Marié-Entschlafens-Kirche iiberreicht der
barungen ist die fachliche Begleitung des Projektes thronenden Gottesmutter das Modell der
durch eine russisch-deutsche Expertenkommission. Kirche.

N -
Abb. 2: Die Ruine der Marid-Entschlafens-Kirche im Jahr 2001, versehen mit einem Notdach von 1955 zur
Sicherung des Bestandes.
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Das Engagement im Rahmen der Wiederherstel-
lung der Kirche hat Aufsehen erregt und als koope-
rative Geste der Bundesregierung und nicht als
Kompensation von Kriegsverlusten gebuhrende Be-
achtung gefunden. Bundesprasident Rau besuchte
Wolotowo im September 2002, Wiadimir Putin im
Juli 2004. Welchen Stellenwert das Projekt fir die
russische Seite einnimmt, lasst sich daran ermes-
sen, dass die Architekten — Leonid Krasnoretschjew
und Ninel Kusmina — 2005 von Staatsprasident Wla-
dimir Putin im Moskauer Kreml mit dem hochsten
russischen Staatspreis in Hohe von 145 000 Euro
fur ihre Arbeit am Wiederaufbau der Maria Entschla-
fenskirche ausgezeichnet wurden. Zur Orientierung:
der Monatslohn fiir einen Architekten in der russi-
schen Foderation liegt bei ca. 270 Euro.

2 Lage der Kirche, Baugeschichte
und Bauzustand 2001

Welikij Nowgorod (Neustadt) liegt etwa 200 km Siid-
sudostlich von Sankt Petersburg am Ausfluss des
Wolchow aus dem limensee. Sie ist eine der altes-
ten Stadte Russlands, 859 erstmals erwahnt, feiert
sie 2009 ihr 1150-jahriges Bestehen [2]. Die Maria-
Entschlafens-Kirche steht ostlich aullerhalb der
Stadt auf dem ,Wolotower Feld®, auf einer kleinen
Anhohe jenseits des Flusses Mali Wolchowets. Zur
Zerstorung der Kirche im Zweiten Weltkrieg und zur
Topographie ist anzufiihren, dass der die Land-
schaft beherrschende Bau zwischen August 1941
und Januar 1944 genau in der deutsch-russischen
Hauptkampflinie am Ubergang der StraRe von Now-
gorod nach Moskau am &stlichen, von der Roten Ar-
mee gehaltenen Ufer des Kleinen Wolchowets lag.

Die Maria-Entschlafens-Kirche wurde 1352 im Auf-
trag des Nowgoroder Erzbischofs Moissej errichtet
(Abb. 1) und wenig spater ausgemalt. Die erste Aus-
malung der Kirche erfolgte der Uberlieferung nach
1363, sie bezog sich vermutlich nur auf die Apsis mit
der Darstellung der Eucharistie und den Kirchen-
vatern. Die komplette Ausmalung des Innenraums
schloss sich in den Jahren um 1380 an [3].

Die armlich wirkende Siedlung Wolotowo besteht
Uberwiegend aus Holzbauten. Von dem ehemals
zweischalig ausgefihrten Mauerwerk der Kirche
haben sich in unterschiedlicher Hohenausdehnung
(bis zu 4.50 m) noch Mauerreste erhalten, die sich
klar von dem ca. 1955 zwecks einer ersten Bau-
sicherung nur auf die Auflenschale gesetzten Zie-
gelmauerwerk abheben. Zum Zeitpunkt der ersten
KonservierungsmaBnahmen nach dem Krieg
1953/1955 wurde das historische Mauerwerk von
Bewuchs und Verschittungen freigelegt und die im
AuRenbereich vorhandenen Funde (Mauer- und
Mortelfragmente mit Malerei) geborgen.

Abb. 3a, b: Innenraum mit Schutthorizont, Zustand
2001; oberhalb des Schutthorizontes (b)
die in situ erhaltenen Wandmalereien.

Zum Schutz des Bestandes und des gesamten Are-
als erhielt die Ruine zudem um 1955 ein Notdach
(Abb. 2). Entgegen der historischen Situation grenzt
heute ein Friedhof mit umgitterten Einzelgrabern bis
unmittelbar an die Kirche.

Bei einer ersten Besichtigung im April 2001 lagen
zwischen den vier Stitzen im Innenraum des Kern-
baus noch ca. 60 Kubikmeter zusammengebroche-
nes Mauerwerk mit Mdrtelschichten. Oberhalb des
Schutthorizontes ragten die in situ erhaltenen
Wandmalereien der Apsis heraus (Abb. 3a, b).
Bereits im August 1993 hatten O&rtlich ansassige
Restauratoren mit der Bergung des Schuttmaterials
begonnen, die sich an einem Uber den Grundriss
gelegten Raster zur Sortierung der Malereifrag-
mente orientierte. Dabei wurde zunachst die bis zur
Mauerkrone des 1955 errichteten Notaufbaus
reichende Verschittung horizontal abgetragen und
gesiebt, die Malereifunde sodann auf nummerierten
Paletten mit Angabe der Fundposition und des
Bergungsdatums gelagert (Abb. 4). Bei der Fort-
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Abb. 4: Lagerung des Fundmaterials auf nummerier-
ten Paletten in der Werkstatt.

Abb. 5: Grundriss der Marid-Entschlafens-Kirche
(aus Wsdornow, Anm. 6).
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setzung der Kampagne erfolgte die Bergung in
Form einer Stichgrabung nach den jeweiligen Be-
reichen.

In der ehemaligen Dreifaltigkeitskirche in Nowgorod
hatte die Stadt temporar eine Restaurierungswerk-
statt fir die Lagerung und Bearbeitung der bisher
ca. 760.000 geborgenen Wandmalereifragmente
eingerichtet. Als vollig unzureichend erwiesen sich
diese beengten Raumverhaltnisse zur weiteren Be-
arbeitung des Fundmaterials.

3 Historische Bauaufnahmen
und Dokumentationen

Seit der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts haben
russische Wissenschaftler den Bau und dessen
Ausmalung wiederholt untersucht, beschrieben und
mit verschiedenen Methoden dokumentiert. Grund-
risse liegen aus verschiedenen Dokumentations-
perioden vor (Abb. 5). Um 1890 datieren Bauauf-
nahmen der AuBenansichten sowie aquarellierte
Quer- und Langsschnitte der Kirche mit ihrer Aus-
malung (Abb. 6a, b). 1909-1910 wurde der Bau von
auflen und innen von L. A. Matsulevich komplett
durchfotografiert. Dabei wurden alle Bildszenen ein-
zeln dokumentiert und dartber hinaus in Form von
1:1-Pausen durch den Maler Fomin aufgenommen
(Abb. 7a, b). Bereits ab 1884/85 bis in die 1920er
Jahre fertigten mehrere Kiinstler wiederholt Aqua-
rellkopien zu den Einzeldarstellungen (Abb. 8a, b).

Abb. 6a, b: Bauaufnahme der Siidansicht um 1890 und Aquarell, Ldngsschnitt der Kirche mit Darstellung der

Wandmalereien.
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Die ersten Veréffentlichungen von Suslov und Ma-
zulewitsch in den Jahren 1911 und 1912 machten
auch die Byzantinisten im deutschsprachigen Raum
auf den bedeutenden Malereibestand dieser Kirche
aufmerksam [4]. Ab den 1920er Jahren erfuhr die
Nowgoroder Kunst auch in der internationalen For-
schungsgeschichte eine differenzierte Wirdigung.
Mit einer Ausstellung Uber die byzantinisch-russi-
sche Monumentalmalerei 1926 im Alten Kunstge-
werbemuseum (ehemals Kaiser-Friedrich-Museum,
heute Bode-Museum) in Berlin wurden der Offent-
lichkeit Faksimile-Kopien von Wandmalereien aus
vier Jahrhunderten vorgestellt, u. a. acht 1:1 Aqua-
relle, bzw. Tempera-Kopien aus Wolotowo [5]. Diese
Kopien waren Bestandteil einer weiteren, zwischen
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1918-1922 ausgefihrten Dokumentation zu den
einzelnen Bildszenen. Spatere Entwirfe, Aquarelle,
Skizzen und Vermessungen stammen von dem Le-
ningrader Maler Gromow und seiner Frau, der Archi-
tektin Gromowa.

Im Zuge einer 1939-1941 begonnen und durch die
Kriegshandlungen unterbrochenen Restaurierung
wurden neben handvermessenen Bauaufnahmen
erneut Detailzeichnungen und Aquarelle gefertigt.
Zusammenfassend ergibt sich eine ungeheure Fiille
von Dokumentationsmaterial zu Wolotowo und viel-
leicht kann man die Maria-Entschlafens-Kirche als
eine der am besten dokumentierten Kirchen Russ-
lands bezeichnen.

Abb. 8a, b: Der Prophet Ezechiel in einer Fotografie von Matsulevich um 1910 und in einer Aquarellkopie von

1894.
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Gerold Ilwanowitsch Wsdornow ist die Zusammen-
stellung und Verdffentlichung der gesamten im Ori-
ginal erhaltenen Materialsammlung im Jahre 1989
zu verdanken [6].

Von September bis Dezember 2003 fand in Frank-
furt im Dommuseum eine Ausstellung zur Maria-
Entschlafens-Kirche in Wolotowo statt [7].

_‘{
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Malereifragmente aus Kowaljowo und
gelochte Titanplatte, auf denen die Ma-
lereifragmente bisher montiert wurden.
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4 Zur Bedeutung der Ausmalung
der Maria-Entschlafenskirche

Nach internationalen Forschungen gehdrte die Aus-
malung der Marid-Entschlafens-Kirche zu den be-
deutendsten Meisterwerken der altrussischen Male-
rei. Unangefochten ist die kunsthistorische Bedeu-
tung der Ausmalung und ihre Schlisselstellung in
der altrussischen Wandmalerei des 14. Jahrhun-
derts, was sich in zahlreichen internationalen, u. a.
deutschsprachigen Artikeln und Handbuchern Uber
die spatbyzantinische und altrussische Wandmale-
rei niederschlagt.

Der Meister von Wolotowo gilt neben Theophanes
dem Griechen, und Rublov als einer der heraus-
ragenden Kunstlerpersonlichkeiten des 14. Jahr-
hunderts. In diesem Zusammenhang nehmen die
Wandmalereien von Wolotowo auch in der gesam-
ten europaischen Malerei einen hervorragenden
Platz ein. Michail Alpatov verglich die Bedeutung der
Ausmalung von Wolotowo fiir die altrussische Male-
rei mit der Ausmalung der Scrovegni-Kapelle von
Giotto fur die europaische Kunstgeschichte [8]. Im
Jahr 1992 wurden Nowgorod und Umgebung von
der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes auf-
genommen.

5 Aspekte zu denkmalpflegerischen Belangen

Soweit zur Dokumentation und zur Bedeutung des
Bauwerks und seiner Ausmalung. Nicht zu vernach-
I&ssigen, wenn auch nicht ausschlaggebend fiir die
Entscheidung, das Projekt von deutscher Seite zu
unterstlitzen, waren weitere Aspekte: Von russi-
scher Seite bestand ein ungeheures Engagement
fur die Rettung kriegszerstoérter Denkmaler in Now-
gorod. Von der Bergung und Bearbeitung vieler
Wandmalereien kriegszerstorter Kirchen sei nur ein
Beispiel aufgefihrt: Die um 1340 errichtete und ca.
50 Jahre spater ausgemalte Erldserkirche in Kowal-
jowo — norddstlich von Nowgorod und in der Nahe
von Wolotowo — wurde ebenfalls im Zweiten Welt-
krieg weitgehend zerstdrt. Die Freilegung des noch
erhaltenen Mauerwerks und die Bergung der Wand-
malereifragmente erfolgte ab 1967. Die bauliche
Wiederherstellung der Kirche kam in den 1970er
Jahren zur Ausfiihrung. Von ca. 300m? Wandmale-
reien konnten in der Werkstatt des im Jahr 2000 ver-
storbenen Malers A. Grekow 2/3 wieder zusammen-
gefiugt und 1/3 auf gelochte Titanplatten in einem
reinen Kalkmortelbett montiert werden (Abb. 9 a, b).
Als Abfallprodukt aus der russischen Raumfahrt
wurden den Restauratoren seinerzeit Titanplatten
fur die Ubertragung der Wandmalereien zur Verfii-
gung gestellt. Mag das Gewicht von Nachteil sein,
von Vorteil ist ohne Frage die Bestandigkeit von Ti-
tan, das extrem hohe und extrem niedrige Tempera-



turen ohne Veranderung der Materialeigenschaften
verkraftet. Ein Teil der zusammengefiigten Kompo-
sitionen befindet sich heute in der Ausstellung ,Ge-
rettete Fresken® im Jaroslaw-Hof in Nowgorod. In
der Werkstatt Grekow, die heute von Frau Grekowa
weitergefiihrt wird, lagern weitere, noch in Arbeit be-
findliche Wandmalereifragmente.

Die bisher erbrachten Leistungen verdienen hdchs-
te Achtung. Dies gilt sowohl fiir den kritischen Wie-
deraufbau der Kirche, bei der ausschlieBlich histori-
sche Materialien eingesetzt wurden und Markierun-
gen im Putz jeweils die Grenzen von originalem zu
erneuertem Mauerwerk aufzeigen, als auch fur die
in grof3en Teilen geretteten und zusammengefiigten
Wandmalereien, die einen unschatzbaren Wert fiir
die gesamte Kunstgeschichte darstellen.
Vergegenwartigt man sich Uberdies die fur ein der-
artiges Unterfangen unvorstellbar beengten Raum-
verhaltnisse und Rahmenbedingungen, so kann das
Ergebnis dieses ,Lebenswerks® von Grekow und
seiner Frau nur als Uberwaltigend bezeichnet wer-
den [9].

Mit der Entscheidung das Projekt Wolotowo zu un-
terstiitzen verbanden sich mehrere Uberlegungen,
aber auch Bedingungen. Nachdem die ehemalige
Baukubatur vor der Zerstérung und schon im 19.
Jahrhundert vermaft wurde, lag fir die Weiter-
fihrung umfangreiches Planmaterial vor, welches
eine bauliche Rekonstruktion rein technisch mdglich
machte. Fiur die Rekonstruktion war ausschlieRlich
die Verwendung historischer Baumaterialien vorge-
sehen (Verzicht auf moderne Baustoffe, vorgefertig-
te Bauteile oder Beton). Wie an Vergleichsobjekten
zu beobachten, war die handwerkliche Ausfihrung
Uberzeugend, zumal es in Russland im Umgang mit
historischen Materialien in entlegenen Landschaften
mangels anderer Mdglichkeiten keinen Bruch gege-
ben hatte. An allen Bauten kennzeichnen Markie-
rungslinien die Grenzen von historischem Bestand
und Zutat.

Damit allein ware jedoch — ohne an dieser Stelle De-
tails der Architekturplanung vertiefen zu kénnen —
kein Wiederaufbau zu begriinden gewesen.

5.1. Konzept zum Umgang mit den
Wandmalereien

Ausschlaggebend fir das Gesamtkonzept war und
ist die Bedeutung der Wandmalereien als Bestand-
teil der ehemaligen Ausstattung der Kirche. Das als
archaologisches Areal zu betrachtende Gelénde
war somit zunachst einmal als solches zu behan-
deln. Das betraf die nach bewahrten archaologi-
schen Methoden durchzufiihrende wissenschaftli-
che Bergung der noch vorhandenen ca. 60 Kubik-
meter Schuttmaterial mit Wandmalereien gleicher-
malen, wie den Umgang mit dem vorhandenen
Baubestand hinsichtlich Bauaufnahmen, Vermes-
sungen etc.. Fir eine sinnvolle Weiterfiihrung des

Projekts war dartiber hinaus die bisher im Gesamt-
projekt von russischer Seite nicht beriicksichtigte
und wesentlich aufwendigere Konservierung und
Zusammenfligung der Malereifragmente mit einzu-
beziehen. Allerdings — und hier schieden sich die
Geister — im Hinblick auf eine Rickfiihrung der den
Bau pragenden Wandmalereien in die Kirche, so-
weit mdglich und sinnvoll. Das Ziel konnte nicht die
Abnahme der restlichen vorhandenen Wandmale-
reien (als einzig verbliebene komplexe Informations-
trager dieses ehemals bedeutenden Kulturdenk-
mals) in der Kirche sein, um sie zwecks musealer
Prasentation mit dem geborgenen Bestand zusam-
menzufihren. Ziel musste umgekehrt — unabhangig
der zu diskutierenden technischen Moglichkeiten —
die Ruckfiihrung des geborgenen Materials in den
Kirchenraum sein. Dies sollte mit Ricksicht auf den
noch in situ erhaltenen Bestand im Einzelfall abge-
wogen werden. Das Konzept sieht eine sukzessive
und partielle Rickfihrung von Wandmalereien in
den Kontext insbesondere dort vor, wo der noch in
situ erhaltene Malereibestand sinnvoll erganzt wer-
den kann. Da eine kirchliche Nutzung des Bauwerks
nicht mehr vorgesehen ist, wird eine museale Pra-
sentation der Wandmalereien unter Hinzufiigung
von Dokumentationstafeln zur Geschichte und dem
Schicksal der Kirche angestrebt werden.

Aus fachlicher Sicht war das Projekt Maria-Entschla-
fens-Kirche grundsatzlich als ein sinnvolles und for-
derungswurdiges Vorhaben zu bewerten, so wie die
Bergung der Wandmalereifragmente uneinge-
schrankt zu unterstitzen war, wie auch immer deren
Zukunft aussehen mag. Von ca. 198 Bildszenen
sind mittlerweile Uber 45 Bildszenen — wenn auch
fragmentarisch — wieder zusammengefiigt. Ein
enormer Gewinn fir die Kunstgeschichte, fur die der
Bestand bereits verloren galt. Dennoch darf dieser
,Gewinn“ nicht Uber die nicht in Worte zu fassenden
Verluste hinwegtauschen.

Die Erkenntnis, dass Kunstwerke zusammen mit ih-
rer Geschichte eine sich gegenseitig bedingende
Gesamtheit bilden, fihrt auch die ganze Problema-
tik des Projektes vor Augen. In diesem Zusammen-
hang muss erneut auf die Bedeutung der Wand-
malereien Bezug genommen werden. Allein sie wer-
den auch in Zukunft unabhangig von ihrer Prasenta-
tionsform Geschichte als ein Teil der Identitat des
eben nicht beliebig rekonstruierbaren Kunstwerks
vermitteln kdnnen. Der rekonstruierte Bau als leere
Hulle wird diese Informationen nicht in dem gleichen
MaRe transportieren. Die Geschichte des Bauwer-
kes tritt in den Hintergrund und daran vermag auch
die markierte Trennung von historischem zu neuem
Bestand nichts zu andern. Mit einer ganz anderen
Vehemenz riicken das Ausmal} der Zerstérung und
das Schicksal dieses singularen Objektes ange-
sichts der zusammengefligten Wandmalerei-
fragmente ins Bewusstsein.
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6 MaRnahmen

Soweit zur Theorie — nun zur Umsetzung und der
Frage, was konnte man bisher erreichen, an wel-
chem Punkt befinden sich die MalRnahmen zur Kon-
servierung des Uberlieferten Malereibestandes?
Zunachst in Kirze zur Architektur, ohne an dieser
Stelle im Detail auf die architektonischen Vorpla-
nungen, auf Analysen von Salzgehalten im histori-
schen Mauerwerk, auf Uberpriifung der zu verwen-
denden Baumaterialien, auf den Schutz der am Bau
erhaltenen Wandmalereien, auf Mauerwerksinjektio-
nen oder auf flankierende statische Sicherungsmal-
nahmen eingehen zu koénnen. Die Bergung der
Wandmalereien als Voraussetzung fiir den Beginn
der architektonischen Wiederherstellung war bereits
im Fruhjahr 2002 weitgehend abgeschlossen. Am
15. August 2003 — dem Maria-Entschlafens-Tag, bei
uns Maria Himmelfahrt — wurde der wieder vervoll-
sténdigte Baukorper mit den im Innenraum erhalte-
nen Wandmalereien der Offentlichkeit bei einem
feierlichen Festakt (ibergeben. In einer Festan-
sprache wiurdigten Reinier Zwitserloot, Vorstands-
vorsitzender der Wintershall Holding AG, und der
damalige Kultusminister der russischen Fdderation,
Michail Schwydkoi, das Projekt.

Die groRte Arbeit stand und steht uns jedoch erst
noch bevor. Die Wiederzusammenfligung und Res-
taurierung der Wandmalereifragmente. Nach einem
ersten Teilausbau einer Restaurierungswerkstatt im
Frihjahr 2003 in Nowgorod auf ca. 400 m? (Abb.
10a) konnte auf Drangen der Expertenkommission
mittlerweile eine Erweiterung auf ca. 1000 m? zur
Bearbeitung der ca. 1,7 Millionen Fragmente ge-
schaffen werden.

Grundlage fir die Bearbeitung der Fragmente bilden
groRe Tische mit den 1:1-Pausen der Darstellungen

(Abb. 10b), von denen sich die Restauratoren Ko-
pien hergestellt haben. Ein Restaurator arbeitet im-
mer an einer Fundgruppe. Palette fir Palette wer-
den zusammenhangende Fragmente gesucht und
auf Bruch gefiigt [10]. Eine Oberflachenreinigung
der Fragmente erfolgt nur trocken in einem speziell
auf den Bestand abgestimmten Verfahren. Viele
Farben sind instabil und erhalten eine Festigung auf
Zellulosebasis.

Die Ausmalung lasst sehr unterschiedliche Erhal-
tungszustande erkennen, die sowohl auf die unter-
schiedliche Maltechnik von Apsis und Innenraum als
auch auf die Verschittungs- und Bergungsum-
stande zurlckzufiihren sind.

6.1 Zur Ubertragung der Wandmalerei-

fragmente und Bildszenen:

Methodik und Verfahren
Die Ruckfiihrung ausgewahlter Bildszenen in den
Kirchenraum sollte nach langen Abwagungsprozes-
sen nicht Uber mobile Trager erfolgen, sondern
durch Wiederanbringung der Fragmente auf das
Mauerwerk, in Teilen direkt im Anschluss zu den
noch vorhandenen, fragmentarischen Bildszenen in
situ. Hierbei wurden methodisch Verfahren ange-
wendet, die bereits erfolgreich an zahlreichen ande-
ren Objekten zum Einsatz kamen [11]. Speziell fir
Wolotowo wurden diese Verfahren weiter entwickelt
und zudem fir die Wiederanbringung der Fragmen-
te auf dem Mauerwerk erstmals kombiniert mit ma-
terialtechnischen Neuerungen, wie dem in den letz-
ten Jahren entwickelten Schaummortel [12].
Mittels des bereits erprobten Verfahrens wurde im
Sommer 2007 ein kleines Fragment (95 x 70 cm) er-
folgreich mit Schaummortel rickgefiihrt, das wah-
rend der vorangegangenen Baumafinahmen von
der Siidwand abgenommen worden war (Abb. 11a,
b).

Abb. 10a, b: Blick in die Werkstatt und Tisch mit der Zeichnung einer Bildszene (Kopie) und bereits zusam-
mengefiigten Wandmalereifragmenten.
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Abb. 11a, b: Vor 2001 abgenommenes Wandmalereifragment wéhrend der Abnahme einer vorderseitigen Ka-
schierung und nach Wiederanbringung auf der Wandfldche im unmittelbaren Anschluss an die in

situ erhaltene Malerei, 2007.

Wie bereits beschrieben wurden die zur Ruickfih-
rung vorgesehenen Wandmalereifragmente von den
russischen Kollegen zu groferen Kompartimenten
und weitgehend zusammenhangenden Bildern zu-
sammengefiigt, ohne die Mértelriickseiten zu redu-
zieren. Haufig erlaubten die unversehrten Bruch-
kanten die Wiederherstellung der entstehungszeit-
lichen Oberflachenstruktur mit ihrer charakteris-
tischen Welligkeit, obwohl auf eine Verklebung der
Fragmente an den Bruchkanten in vielen Fallen ver-
zichtet wurde.

Als Vorbereitung fir die Rickubertragung wurden
die Fragmente auf Styroporplatten unterfittert und
mit Nadeln in ihrer endgultigen Position zueinander
fixiert, um frei hangend vor dem Wandstiick positio-
niert und befestigt zu werden. Die Befestigung
musste so geschehen, dass die Rickseite des Frag-
ments vollstéandig frei an das Mauerwerk angelegt

Abb. 12: Test auf Tragfdhigkeit einer armierten Cy-
clododekan-Schmelze.

werden konnte und dass alle Mortelrander komplett
von der Seite her zuganglich waren. Dazu wurde
eine Kaschierung geplant, die aus zwei Elementen
besteht. Zum einen aus einer vollstandig reversiblen
Kaschierung mit Gewebe und Cyclododecan, zum
anderen aus einer starren Tragerplatte, die dem ori-
ginalen Oberflachenrelief folgt. Diese beiden Ele-
mente wurden so miteinander verbunden, dass die
Tragerplatte in der Lage war, das gesamte Gewicht
des Putzstickes zu dbernehmen. Die Verbindung
wurde durch diinne Drahtchen hergestellt, die fest
mit der Cyclododecankaschierung verbunden wa-
ren. Nachdem die feste Verbindung zwischen den
originalen Putzfragmenten und dem Mauerwerk
durch das Abbinden des Vergussmortels hergestellt
war, konnte die Drahtverbindung geldst und die Tra-
gerplatte abgenommen werden. Die Cyclododecan-
kaschierung I8ste sich rickstandslos durch das
Sublimieren des Bindemittels.

Kernpunkt dieses Konzepts ist die hohe Tragfahig-
keit einer armierten Kaschierung mit Cyclododecan
(CCD). Diese Tragfahigkeit wurde bereits an ver-
schiedenen Projekten mit grolem Erfolg genutzt
und Iasst sich gut an einem Versuchsaufbau zeigen:
Um moglichst realistische Bedingungen zu schaffen
wurde ein massiver Ziegelstein auf einer Flache von
12 x 12 cm mit einem mehrlagigen armierten Auf-
trag von CCD-Schmelze beschichtet. Die verwende-
te Schmelze enthielt 10 % Siedegrenzbenzin
100-140 °C. Nach der Beschichtung wurde eine
Wartezeit von ca. 12 Stunden eingehalten. Dies ist
unbedingt erforderlich, damit das zugesetzte LO-
sungsmittel verdampft und die Beschichtung die op-
timale Festigkeit erreicht. Mit Hilfe einer Styropor-
form wurde der Polyurethan-Block aufgeschaumt.
Zur Aufhangung des Blocks wurde eine Drahtmatte
als Armierung eingelegt [13] (Abb. 12).
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Abb. 13: Test auf Tragfdhigkeit der armierten Cyclo-
dodekan-Schmelze mit einer Belastung von
420 N (12 Ziegel).

Zur Prifung der Tragfahigkeit an der Verklebung
wurde der Ziegel an einem Polyurethan-Block (Pu)
aufgehangt, so dass die CCD-Schicht mit dem vol-
len Gewicht des Ziegels belastet wurde (3,5 kg).
Schrittweise wurden weitere Ziegelsteine gleicher
GroRe zusatzlich am ersten Ziegel befestigt. Insge-
samt wurde mit 12 Ziegeln (Abb. 13) (ca. 420 N) be-
lastet. Ein Abriss in der Schicht ist nicht erfolgt. Die
Verbindung wurde schliellich von Hand weiter be-
lastet, ohne dass ein Abriss in der Schicht erfolgte.
SchlieBlich brach der Draht der Armierungsmatte.
Die messbare Belastung mit 420 N war noch weit
von der Abrissgrenze entfernt.

Anhand von einer Bildszene (Abb. 14) soll die Uber-
tragungstechnik fir die Wandmalereien detailliert
beschrieben werden.

Der erste, wichtigste Arbeitsschritt fiir die Riickmon-
tage besteht im stufenlosen Zusammenfliigen der
bereits gepuzzelten Fragmente. Diese Mallnahme
wurde von den russischen Kollegen mit einer un-
glaublichen Prazision durchgefiihrt, bis alle Frag-
mente mit Nadeln fixiert auf Styropor gebettet waren
(Abb. 15).

Die Abbildung zeigt bereits die groflen Abstande
und Lucken zwischen den einzelnen Fragmenten,
die fir eine Weiterbearbeitung mit eingestreutem
Sand geschlossen werden sollen. Zunachst wird
eine Randabstellung aus Schaumgummi mit Draht-
stiften auf der Grundplatte befestigt. Diese halt den
eingestreuten Sand bis zum Abschluss der Kaschie-
rungsarbeiten (Abb. 16). Die Sandoberflache wird

Abb. 14: Gepuzzelte Bildszene aus der Vorhalle, Maria und Elisabeth als Beispiel fiir die angewendete Uber-
tragungstechnik der Wandmalereien.
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an das umgebende Niveau angeglichen. so dass
eine geschlossene Flache entsteht (Abb. 17). Die
Randbereiche werden versaubert. AnschlieRend
wird der Sand mit einer Losung von Cyclododecan
in Siedegrenzbenzin verfestigt, so dass ein tragfahi-
ger Untergrund fUr die weiteren Arbeitsgange ent-
steht. Die heiRe Losung wird durch ein Langfaser-
papier aufgetragen, um den Sand nicht mit dem Pin-
sel zu bewegen (Abb. 18). Die verfestigte Sand-
schicht bildet gleichzeitig einen Schutz fiir die Kan-
ten der Fragmente und einen Platzhalter fur eventu-
elle Putzerganzungen in den Fehlstellenbereichen.
Als nachster Schritt werden — solange die Malerei
noch komplett sichtbar ist — Positionierungshilfen fiir
das plangerechte, prazise Einsetzen des Fragments
im Kirchenraum eingebaut. Dazu werden zunachst
Pausen im MafRstab 1:1 von den Anschlussberei-
chen hergestellt und mit den Kopien der Original-
pausen aus St. Petersburg [14] abgeglichen. Auf
dieser Grundlage werden dann entsprechende
Messmarken an den Ubertragungsstiicken platziert
(Abb. 19).

Die nachsten Arbeitsschritte dienen der Herstellung
einer stabilen Verbindung zwischen den bemalten
Morteloberflachen und einer Tragerplatte, die die
Fragmente bis zum Abschluss der Rlckubertragung
fixieren soll. Diese Tragerplatte wird dann aus ei-
nem Zwei-Komponenten-Hartschaum gegossen, so
dass sie mdglichst perfekt dem Oberflachenrelief
folgt.

Noch vor der Durchfiihrung der Kaschierung wer-
den aus Stahldraht U-férmige Anker gebogen, de-
ren Maf} sich an der Breite der Baumwollgaze orien-
tiert.

Die Schenkel der Ankerdrahte werden mit Kunst-
stoffréhrchen [15] und Schaumgummi vor einer Ver-
klebung mit dem Schaum der Tragerplatte ge-
schitzt (Abb. 20a, b).

In mehreren aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten
wird die Kaschierung aus Cyclododecan und Baum-
wollgaze ausgefiihrt. Gleichzeitig werden die Anker
eingebaut (Abb. 21a, b). Cyclododecan wird hier als
reine Schmelze ohne einen Zusatz von Lésungsmit-
teln bei einer Temperatur von ca. 80 °C verarbeitet
[16].

Der Polyurethanschaum der Tragerplatte soll aus-
schliellich durch die Drahte mit den Wandmalerei-
sticken verbunden werden. Eine Verklebung zwi-
schen Schaum und der Kaschierung wirde die Ab-
nahme der Platte nach der Montage an der Wand
erheblich erschweren. Aus diesem Grund wurde
eine Trennschicht aus Zellulosefaser eingebaut, die
diese Verklebung beim Gief3en der Platte verhindert
(Abb. 22).

Die Tragerplatte wird aus feinporigem, druckstabilen
Zwei-Komponenten Polyurethanschaum gegossen.
Dabei wird in kleinen Portionen gearbeitet, um die
Reaktionstemperatur unter dem kritischen Berei-

Abb. 15:

- / - - "‘\:
Wandmalereifragmente der Bildszene in
Abb. 14 nach Zusammenfiigung der ge-
puzzelten Fragmente und deren Fixierung
auf Styropor, um die Malereioberfldche auf
ein Niveau zu bringen.

i 1‘2&"

Abb. 16: Herstellung einer Randabstellung aus
Schaumgummi, die mit Drahtstiften auf der
Grundplatte befestigt wird. Mit dieser ,,Um-
grenzung“ wird der einzustreuende Sand
zusammen gehalten.

B R e e

Abb. 17: Wandmalereifragmente nach Einstreuen
des Sandes, der an das umgebende Niveau
angeglichen wird, so dass eine geschlosse-
ne Fldche entsteht.
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Abb. 18: Die Randbereiche werden versdubert und Abb. 19: Zur Positionierung der Fragmente miissen

der Sand liber ein Langfaserpapier mit ei- Markierungen erfolgen: Abgleich der Pau-
ner heiBen Lésung von Cyclododecan in sen im MaBstab 1:1 mit den Anschlussbe-
Siedegrenzbenzin verfestigt. reichen als Grundlage fiir entsprechende

Messmarken an den Ubertragungsstiicken.

Abb. 20a, b: Die Schenkel der Ankerdrdhte werden mit Kunststoffréhrchen und Schaumgummi vor einer Ver-
klebung mit dem Schaum der Tragerplatte geschiitzt.

_— r 5 e / [ 194

Abb. 21a, b: In mehreren Arbeitsschritten wird die Kaschierung aus Cyclododecan und Baumwollgaze ausge-
fiihrt. Gleichzeitig werden die Anker eingebaut.
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Abb. 22: Um eine Verklebung zwischen dem einzu-
gieBenden Polyurethanschaum (Platte) und
der Kaschierung zu verhindern, wird eine
Trennschicht aus Zellulosefaser eingebaut.

chen von 60°C zu halten (Abb. 23).

Nach dem Ausharten des Schaums werden die
Schutzhiillen tGber den Ankerdréahtchen einfach ab-
gezogen und diese wieder freigelegt (Abb. 24).
Uber Unterlegscheiben werden die Drahte mit der
Platte verbunden. Fur eine gewisse Zugspannung
der Verbindung werden die Drahtenden zu Spiralfe-
dern gebogen [17] (Abb. 25a, b). Damit sind die

Fragmente fest mit der Platte verbunden, so dass
jetzt auch die Mértelriickseite fiir die Montage vor-

-_—-

..l

Abb. 23: Trédgerplatte aus feinporigem, druck-

stabilen Zwei-Komponenten-Polyurethan-
schaum.

bereitet werden kann. Zur einfacheren Handhabung
werden zwei Kanthdlzer mit Schaum auf der Ober-
seite der Platte befestigt.

Die ganze Sandwichplatte kann dann gewendet und
von lockerem Sand den Montagenadeln und Styro-
porstiicken gereinigt werden (Abb. 26a, b). Der
Sand zwischen den Originalfragmenten ist aus-
schlielllich mit Cyclododecan gebunden und bildet
eine perfekte Verddmmung wahrend der Rickmon-
tage an die Wand [18].

/ £ e

Abb. 24: Nach dem Aushérten des Schaums werden die Schutzhiillen iiber den Ankerdrdhtchen abgezogen

und wieder freigelegt.
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Abb. 25a, b: Uber Unterlegscheiben werden die Drihte mit der PU-Platte verbunden. Fiir eine gewisse Zug-
spannung der Verbindung werden die Drahtenden zu Spiralfedern gebogen (hier Detail am Bei-

spiel einer Holzplatte).
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Abb. 26a, b: Gewendete Sandwichplatte mit Montagenadeln und Styroporstiicken vor und nach der Reinigung.
Der Sand zwischen den Originalfragmenten ist ausschlieBlich mit Cyclododecan gebunden.

6.2 Das Material: Schaummaortel zur
Wiederanbringung der Wandmalereien

Im Rahmen eines Foérderprojektes der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt (DBU) zur ,Anwendung und
Weiterentwicklung innovativer Verfahren zur Kon-
servierung umwelt- und nutzungsgeschéadigter Put-
ze und Wandmalereien am Beispiel des Salomon-
saales im ehemaligen Zisterzienserklosters Alders-
bach® (1999-2002) wurde ein Injektionsmortel ent-
wickelt, welcher sich in seinen Eigenschaften und in
seiner Zusammensetzung von den sonst in der Res-
taurierung Ublichen Injektionsmorteln deutlich unter-
scheidet [19].

Wahrend im Zuge des DBU Projektes ein Material
gesucht wurde, welches zur Konsolidierung von
aulerst gefahrdeten Deckenmalereien auf einer
Holzkonstruktion mit Schilfrohrmatten erforscht wur-
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de, sind an ein Material zur Ruckfiihrung von Male-
reien auf Ziegelmauerwerk andere Anforderungen
zu stellen.

6.2.1 Anforderungen an das Hinterfiillmaterial /
Klebematerial

Das Anforderungsprofil an das Material ging von
grundsatzlichen Uberlegungen aus:

= Anforderungen an die abgebundene Masse

- Die abgebundene Masse sollte ein geringes Ei-
gengewicht haben, um ein Abdricken der Male-
reien zu verhindern; die zu versetzenden Male-
reistiicke haben eine GroRe von bis zu 4 m2.
Der Druck auf das Abstiitzsystem ware enorm.

- Die Hinterfiillmasse sollte beim Abbindeprozess
nicht schrumpfen oder einfallen;



teilweise sind Hohlstellen von bis zu 6 cm Tiefe
zu verfillen.

- Der kapillare Wassertransport sollte mdglich
sein.

- Die Spannungs-, Verformungs- und Festigungs-
eigenschaften sollten ahnlich sein.

- Es dirfen keine bauschadlichen Salze einge-
bracht werden.

- Die Gefahr fur eine mikrobiologische Besiede-
lung sollte moglichst ausgeschlossen werden.

- Die Masse sollte alterungsbestandig sein und
vor allem sollte die Mdglichkeit bestehen, dass
auch zukiinftige Malinahmen im mineralischen
Bereich mit der jetzigen Mallnahme kompatibel
sind.

= Anforderungen an die frische Masse

- Leichter Transport in den Zwischenraum (Flief3-
verhalten).

- Der Zwischenraum sollte gut ausgefilllt sein.

- Individuelle Anpassung der Viskositat des Full-
mdrtels an die jeweiligen Hohlrdume.

- Keine Sedimentation oder Phasentrennung.

- Relativ schnelle Abbindezeit.

- Gutes Wasserrickhaltevermégen; dadurch ge-
ringeres Vornetzen.

- Die Verarbeitung und die Anwendung des Ma-
terials sollte moglichst einfach praktikabel sein.
Die Moglichkeit zur Herstellung von gréReren
Mengen des Verflllmaterials ist wichtig.

- Die Rezeptur des zur Anwendung kommenden
Material muss verstandlich und einfach repro-
duzierbar sein.

6.2.2 Herstellung und Zusammensetzung

des Schaummortels
Herstellung des Schaummortels:
Fir die Herstellung des Luftporenschaumes wurde
ein eigenes Gerat mit dem Ziel gebaut [20], einen
feinporigen, festen und stabilen Schaum mit kugel-
férmigen Poren in gleich bleibender Qualitat herzu-
stellen (Abb. 27). Durch Veranderungen des Be-
triebsdrucks am Kompressor lassen sich bei gleich
bleibender Rezeptur unterschiedliche Schaumdich-
ten erzielen. Diese unterschiedlichen Schaumdich-
ten haben einen Einfluss auf die Frisch- und Fest-
morteleigenschaften des Hinterflllmaterials.
Zur Herstellung des Schaumes wurde der Schaum-
bildner der Firma MC Bauchemie Muller GmbH &
Co KG aus Bottrop verwendet. Es handelt sich da-
bei um einen Schaumbildner auf Proteinbasis. Eige-
ne Versuche haben ergeben, dass Schaumbildner
auf Tensidbasis einen Einfluss auf das Abbindever-
halten bewirken. Die Abbindereaktion wird dabei
verlangsamt. Auch die Schaumfestigkeit scheint
beim Schaum auf Proteinbasis hoher zu sein.

Die Schaumbildung wird iber das in Abbildung 27 in
schematischer Form dargestellte Schaumgerat er-

zeugt. Dabei wird durch die Verwirbelung des Was-
ser-Schaumbildungsgemisches (1000 ml Wasser/
50 ml Schaumbildner) innerhalb der Verwirbelungs-
einheit der Schaum erzeugt. Die anschlieRende Ent-
spannung durch den Druckabfall nach dem Durch-
gang durch die Verwirbelungseinheit lasst die
Schaumbildung einsetzen. Zum weiteren Aufschluss
des Schaumbildners kommt es innerhalb des
Schlauchweges bis zum Mortelgefal’. Vorteilhaft hat
sich hierbei ein Schlauch mit relativ gro’em Durch-
messer von 30 mm erwiesen. Bei der Verarbeitung
ist es wichtig, den Schaum fiir die Hinterfillmasse
immer neu zu produzieren. Steht der Schaum Uber
einen langeren Zeitraum (ca. 15 min.) so werden die
einzelnen Schaumporen gréRer und damit auch das
Putzgeflige instabiler.
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Abb. 27: Schematische Darstellung des Gerétes zur
Herstellung des Luftporenschaums.
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Zusammensetzung des Schaummortels:

Das Bindemittel des Schaummoédrtels besteht aus
hydraulisch erhartendem Baukalk der Festigkeits-
klasse 5 (Produkt: Mariensteiner HL5; Rohrdorfer
Zementwerke). Umfangreiche Untersuchungen wur-
den hier im Zusammenhang mit der Sanierung der
Deckenmalereien im Salomonsaal im Kloster Al-
dersbach getéatigt [21]. Aus den Ergebnissen dieser
Untersuchungen wurde in Wolotowo ein Injektions-
mortel mit folgendem Ansatz gewahlt:

- Bindelmittel Mariensteiner HL 5 500 ml
- Wasser 400 ml+0,2g
Dralonfasern
6 mm
Dies ergibt 600 ml Suspension.
Zu diesen 600 ml Suspension wurden 400 ml
Schaum zugegeben und vorsichtig untergerihrt.

6.2.3 Rickbau der Malereifragmente

Nach Fixierung der Wandmalereifragmente auf dem
Montagetrager (wie oben beschrieben), werden die
Bildabschnitte mit Montagetrager an der entspre-

chenden Wand fixiert. Dies geschieht Uber zusatz-
lich angebrachte Stabilisierungshélzer am Montage-
trager, welche je nach Situation mit Zurrgurten oder
Verschraubungen mit Spannschniiren an der Wand
befestigt werden. Im Zuge der Positionierung wer-
den bereits Einfillschlauche fiir den Injektionsmortel
montiert (Abb. 28).

Nach der Fixierung des Wandmalereifragmentes
werden die Randabdichtungen mit leicht Uber-
groBen Schaumgummistreifen ausgefihrt. Ratsam
ist es zusatzlich zur Schaumgummiabdichtung die-
se noch mit Cyclododecan und Gazebahnen zu fi-
xieren (Abb. 29). Nach der Abdichtung der Kanten
wird der Hinterfullmortel Gber die Silikonschlauche
in den Zwischenraum injiziert. Nach einer Abbinde-
zeit von ca. 10 Tagen werden die Randabdichtun-
gen sowie die Montageplatten entfernt (Abb. 30). Mit
der Sublimierung des Cyclododekan l6st sich die
Kaschierung, an den zurlckgefiihrten Wandmalerei-
fragmenten konnen weitere Restaurierungsmafl-
nahmen, wie beispielsweise die neutrale Kittung von
Fehlstellen erfolgen (Abb. 31, 32).

Verschraubungen |

g

.~ Schlauch zum Einringen
des Hinterflllmaterials

Abb. 28: Fixierung des Montagetrdgers mit Wandmalereifragmenten an der Wand mit Konstruktionshélzern
und Zurrbédndern. Seitlich Schlduche zur Einbringung des Schaummoértels.
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Schaumgummiabdichtuﬁg

T

Abb. 29: Fixierter Montagetrdger mit Randabdich- Abb. 30: Der Schaummortel liegt kraftschliissig im
tung aus Schaumgummi zur Einbringung Hohlraum. Auch bei Putzstérken von bis zu
des Schaummoértels. 8 cm ist kein Kantenabriss feststellbar.

Abb. 31: Zusammengefiigte Wandmalereifragmente nach Wiederanbringung (Zustand 2008),
hier: HI. Prokopius am nordwestlichen Pfeiler vor Ausfiihrung der neutralen Mértelergdnzungen im
Bereich der groBen Fehlstellen.
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Zusammengefiigte Wandmalereifragmente
nach Wiederanbringung (Zustand 2008),
hier: Maria und Elisabeth, Vorhalle (vor
Ausfiihrung der neutralen Mértelergdnzun-
gen im Umfeld/Anschluss).

Abb. 32:
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7 Zusammenfassung

Uber die ,Wiederherstellung“ der Wandmalereien in
Wolotowo im Sinne eines geschlossenen Bestandes
darf man sich keinen lllusionen hingeben. Sowohl
die zu verschiedenen Zeiten getatigten Bergungs-
kampagnen als auch der Grad der Zerstérung der
Kirche machen jede Hoffnung auf eine ,vollstandig*
wiederherzustellende Ausmalung zunichte. Bei der
Bedeutung der Wandmalereien darf dies jedoch
nicht zu einer grundsatzlichen Infragestellung der
Bergung und Sicherung des Bestandes fiihren, mit
dem weit gefassten Ziel, diesem Ort langfristig den
Charakter eines Mahnmals zu verleihen.

Fir die Zusammensetzung und Wiederanbringung
kriegszerstorter Wandmalereien in der Marid-Ent-
schlafens-Kirche in Wolotowo bei Nowgorod wurde
erstmals ein bewéahrtes Verfahren zur Ubertragung
von Wandmalereien mit einem in den letzten Jahren
entwickelten Injektionsmortel (Schaummoértel) kom-
biniert. Nach der Ubertragung eines kleineren Frag-
mentes im Jahr 2007 (vgl. Abb. 11a, b) wurden 2008
zwei Bildszenen (vgl. Abb. 31, 32) sowie kleinere
Fragmente im Anschluss an in situ erhaltenen Male-
reibestand wieder riickgefihrt. Zwei weitere Kam-
pagnen zur Wiederanbringung zusammengesetzter
Bildszenen sind fir das Jahr 2009 geplant.
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